[Ackr. Omr. Nr.

PN Handledning for 14 9
ARBETSMILJO ackredlt_e_rao_le kontroll- _ _

| @ VERKET och certifieringsorgan . .
HandlaggaLe Verkets drende Hénvisning Datum

Anders Asén 530 TM 3709/95 | Startpaket 2006-03-27

CTM 2006/14644

TORNKRAN - FORANKRINGSSKRUV

Leverantér Spéannarmering AB
WWWw.spannarmering.se

Brukare Montagefirmor och byggfirmor

Typbeteckning GWS-stang

Tillbud har intraffat vid forankring av tornkranar med GWS-stang pa grund av att svetsning

forekommit i stangen. Vid efterféljande provdragning har skruven gatt av vid cirka halva

brottlasten.

Ett sétt att vid besiktning beddma att forankringen av tornkranen erbjuder betryggande

sékerhet &r att kontrollera om provdragning och forspanning skett.

Bilaga: Exempel pa provdragningsprotokoll

Lennart Ahnstrom

Anders Asén
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PROVDRAGNINGSPROTOKOLL, GWS-stang @ 36 mm

NN/BK 1994-02-11

Stalkvalitet 835/1030 eller 1080/1230

Kran typ ...coccoveiimmmneneeeean horn ; B'y oC DaN] a hern 2

4 B

Kran nr ... Z \,CE

Krokhojd ....ccoveivecennnens P

StANGIANG.....eoereerrverreeeeenns a& ﬁ'

Forspanningslangd ............ BN A4 A

Aa aD c

Max drag/horn ......coeeeeveeene héxn 4 %'B hérn 3
GWS-stang Provdrag- ‘Forspanning Forsp Forsp Max last
@ 36 mm ning spanniangd spannl spannl | per
typ ton 1m 2m 3m stang

ton ton ton ton
835/1030 65 52 54 56 40
1080/1230 75 60 62 64 48

GWS-stang typ 835/1030 skall fargmarkeras gul.

GWS-stang typ 1030/1230 skall fargmarkeras bla.

Aven muttrarna skall vara targmarkta.

Stang far luta max 1 °.

Plattorna skall vara rena och plana.

Stangerna skall monteras och injekteras enligt tillverkarens eller kranagarens
instruktion.

Vid montering av balkkryss méaste lagre forspanningskrafter anvéndas (ca 30 %

éver arbetslasten).

Stangerna skall férskyddas mot stétar och slag.

Protokollférd efterkontroll av férspanningskrafterna skall utfras efter 5-10
arbetsdagar.

GWS-stang f&r ej anvandas fér permanent uppstélida kranar.

— VARNING —
Svetsning i stAngen absolut férbjudet

Arbetsplats
Arbetet utfort av




